
CAIET DE SARCINI

Execuţia rigolelor/şanturilor din beton

1. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prezentul caiet de sarcini se referă la condiţiile tehnice generale care trebuie să tie
indeplinite la execuţia rigolelor sau şanţurilor din beton, controlul calităţii lucrărilor şi măsuri de
protecţia muncii

2. PREVEDERI GENERALE

2.1. La executarea rigolelor din beton se vor respecta prevederile din standardele în vigoare, în
măsura în care completează şi nu contravin prezentului caiet de sarcini

2.2. Antreprenorul va asigura prin posibilităţile proprii sau prin colaborare cu unităţi de
specialitate efectuarea tuturor încercărilor şi determinărilor rezultate din aplicarea prezentului
caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea benetîciamlui, verificări suplimentare
faţă de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2444 Antreprenorul este obligat să asigure măsurile tehnologice şi organizatoricecare să ducă la
respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat să ţină evidenţa zilnică a condiţiilor de executare a lucrărilor, cu
rezultatele obţinute în urma detenninărilor şi încercărilor.

2.6. În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va
dispune oprirea execuţiei lucrărilor şi luarea măsurilorcare se impun

. 3. LUCRARI PREGATITOARE

3.1. Înainte de începerea lucrărilor de execuţie a rigolelor din beton se vor realiza următoarele
lucrări pregătitoare: - curăţirea de frunze, crengi, iarbă, buruieni, alte materiale: - efectuarea
trasării rigolelor, săpătura de pământ la rigole; - executarea dalelor la rigole.

3.2. Antreprenorul nu va trece la execuţia rigolelor din beton înainte ca dirigintele de şantier să
constate şi să accepte execuţia lucrărilor pregătitoare enumerate mai sus. Această acceptare
trebuie să fie în mod obligatoriu menţionată în registrul de şantier.

4. EXECUTAREA RIGOLELOR

4.14 Rigolele de beton se vor realiza din beton Gao/37, iar rostuirea se va realiza cu mortar
mm la grosimea prevăzută în proiect. grosime măsurată după turnare, şi trebuie să respecte
condiţiile prevăzute de NE 012—2007/2010.

4.2. Materialele utilizate la execuţia rigolelor trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de
NE 012-2007/2010,SR EN 197-1/2011, SR EN 12620.



4.3. Ciment La prepararea betoanelor de ciment şi a mortarelor se vor folosi cimenturi care să
corespundă SR EN 197-1—2002 şi a nonnativului NE 012-2007.Tabel nr. 1 Caracteristici Hzice
Conditii de admisibilitate Priza: —începutul prizei — sfârşitul prizei - nu mai devreme de 1 ii şi 30
min. — nu mai târziu de 10 h Constanta de volum: — pe turte - cu acele Le Chatelier - să nu
prezinte lncovoieri sau crăpături de la margine către centru - distanţa la vârful acelor să nu fie
mai mare de 10 mm. Fineţea de măcinare exprimată prin suprafata specitică (Blaine) cm3 lg
min. 2500 Căldura de hidratare Jig max. 270 Tabel nr42 Conditii mecanice Conditii de
admisibilitate după: 7 zile 28 zile Rezistenţa la intindere Nlmm2, min. 4,0 5,5 Rezistenţa la
compresiune N/mm2, min. 20,0 35,0 Cimentul se livrează în vrac sau ambalat în saci de hartie,
insotit de un oertitîcat de calitate. Condiţiile tehnice de receptie, livrare si control a cimentului
trebuie să corespundă prevederilor standardelor şi normativelor specifice (SR EN 197-1-2002 şi
NE 012—2007). În timpul transportului de la fabrică la statia de betoane, sau depozit intermediar,
a manipulării şi depozitării, cimentul va fi ferit de umezeală şi de impunicări cu corpuri străine.
Depozitarea se face în celule tip siloz corespunzătoare din punct de vedere al protecţiei
impotriva conditiilormeteorologicenefavorabile. Durata de depozitare a cimentului nu va depăşi
60 zile de la data expedierii de către producător pentru cimenturi cu adaosuri şi respectiv 30 zile
in cazul cimenturilor fără adaosuri. Laboratorul şantierului va tine evidenţa calităţii cimentului
astfel: — într—un dosar vor fi cuprinse toate certitioatele de calitate de la fabrica furnizoare; - intr—
un registru rezultatele determinărilor efectuate in laborator.

4.4. Pentru prepararea betoanelor se vor folosi agregate corespunzătoare conform SR EN
13055. Agregatele trebuie să fie inerte şi să nu conducă la efecte dăunătoare asupra liantului
utilizat la prepararea betoanelor. Granulozitateaagregatelor trebuie să lie continuă (SR EN

13055). Aprovizionarea cu agregate se va face numai după ce analizele de laborator au arătat
că oestea sunt corespunzătoare. La statia de betoane agregatele trebuie depozitate pe
platforme betonat, separat pe sorturi şi păstrate în condiţii care să le ferească de impuriflcări
sau de amestecare cu alte sorturi. Laboratorul şantierului va tine evidenta calităţii agregatelor
astfel: - într—un dosar vor fi cuprinse toate certincatele de calitate de fumizor; — într-un registru
rezultatele detenninărilorefectuate în laborator.

4.5. Apa utilizată la prepararea betoanelor şi mortarelor poate să provină din reteaua publică, să
îndeplinească conditiile SR EN 1008 - 2003. Verificarea calităţii apei se face la începerea
lucrărilor şi se repetă ori de căte ori se observă o schimbare a caracteristicilor apei. Nu se
admite la prepararea betoanelor a apei cu săruri minerale.

4,64 Prepararea şi transportul betonului Prepararea betonului se va face in instalatii
centralizate Prepararea betoanelor şi mortarelor se va face conform reţetelor elaborate de
laboratorul antreprenoruluisau de un alt laborator autorizat. Întocmirea retetei de preparare se
va face la mii. La stabilirea compoziţiei betonului se va tine seama de prevederile“Codului de
practică pentru executarea Iucrărilordin beton, beton armat şi beton preoomprimat NE 012 - 2 —

2007”. Dozarea materialelorse va face prin cantarire. La dozarea materialelorcomponente ale
betonului se admit următoarele abateri: - pentru agregate & 3 % - pentru ciment şi apă & 2 %

Transportulbetonului se va face cu autoagitatoare sau cu autobasculante amenajate
corespunzător (la betoane cu tasarea max. 5 cm), Mijloacele de transport vor fi etanse, pentru a
nu permite pierderea laptelui de ciment.



4.7. Amestecarea betonului Durata de amestecare va respecta prevederilecărţii tehnice a
instalaţiei, dar va îi de cel putin 45 sec. de la introducerea ultimului component. Durata de
amestecarese va majora pentru perioada de timp friguros, Durata de încărcare a unui mijlocde
transport sau de mentinere a betonului în buncărul tampon va 5 de max 20 min,

4.8. Turnarea betonului Turnarea betonului se va face numai după ce au fost receptionate
lucrările de săpătură şi a stratului de nisip pilonat. La turnarea betonului trebuie respectate
următoarele reguli: - suprafata care va veni în contact cu betonul proaspăt va n udată cu apă cu
2 — 3 ore înainte; — descărcarea betonului se va face prin jgheaburi sau direct în lucrare; -
betonul trebuie să ne răspândit uniform în lungul elementului.

4.9. Compactarea betonului Compactarea betonului se va face cu vibratorul prin vibrare internă.
Durata de vibrare optimă se situează între min. 5 sec. şi max. 30 sec. Semnele exterioare după
care se recunoaşte că vibrarea a fost terminată sunt următoarele: - betonul nu se mai tasează; -
suprafata betonului devine orizontală şi uşor lucioasă; — încetează aparitia bulelor de aer la
suprafata betonului. Distanţa dintre două puncte succesive de introducere a vibratorului este de
max. 1,00 m. 4.10. Tratarea betonului după turnare Pentru a asigura conditii favorabile de
întărire şi a se reduce defonnatiile de contractie se va asigura menţinerea umiditătii betonului
max. 7 zile după turnare, prin: - acoperirea cu materiale de protectie, cand t < + 50 C; — stropirea
periodică cu apă, cănd t > + So C. Pe timp ploios. suprafetele de beton proaspăt vor fi acoperite
cu prelate sau folii de polietilenă.

5. CONTROLUL CALITATII ŞI RECEPIIA LUCRARILOR

5.1, Controlul calităţii lucrărilor se face în conformitate cu prevederileSR EN 197-1-2002 şi a
normativului NE 012/1-2007 şi NE 012/2-2010. 5.2. Recoltarea probelor de beton se face astfel:
- câte o probă de beton pentru fiecare clasă, în cazul betonării în aceeaşi zi; - căte o probă de
beton In fiecare zi, în cazul betonării în zile diferite.

6. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Se va respecta Regulamentul privind protectia şi igiena muncii in constructii publicate în
Buletinul Constructiilor nr. 5-6-7-8/ 1993. Pe parcursul lucrărilor muncitorii vor purta veste
reflectorizante iar punctele de lucru vor tî semnalizate corespunzător.



CAIET DE SARCINI

PAVAJE DIN PIATRA NATURALA SAU DIN BETON

1 . GENERALITATI

1.1. Prezentul caiet de sarcini se referă la proiectarea, executarea, verificarea
calităţii şi la recepţia lucrărilor de pavaje fie din piatră naturală (pavele normale,
pavele abnonne sau calupuri), fie din pavele prefabricate din beton.

1.2. Domeniul de utilizare
Pavajele din pavele normale şi abnorme se folosesc:
— pe sectoare de drumuri sau străzi cu trafic intens şi greu, cu ramblee

înalte când sistematizarea traseului nu este încă definitivată (de ex.
reţelele subterane nu sunt încă executate) sau când condiţiile tehnico-
economice justifică folosirea lor;

— la rampele de încadrare, depozitare sau locuri de parcare unde
staţionează vehicule grele;

— la pasajele de nivel şi pe zonele de circulaţie cu tramvaie sau căi ferate
urbane, când pe aceste zone circulă şi autovehicule.

Pavajele din calupuri se folosesc îndeosebi:
— pe străzi magistrale cu funcţie de tranzit şi pe străzile oraşelor;
— la locurile de parcare;
— ca pavaje decorative.

Pavajele din pavele de beton se folosesc îndeosebi la:
— platforme industriale sau publice în localităţi;
— locuri de parcare şi staţionare pentru autovehicule de orice fel;
— staţii de alimentare cu carburanţi pentru autovehicule (staţii de benzină).

1.3. Terasamente şl fundaţii
Terasamentele se execută conform STAS 2914-84. Pavajele din pavele se

aşează pe fundaţii pregătite conform proiectelor de execuţie respectând condiţiile
generale din STAS 6400-84. Pavajele din pavele se aşează pe fundaţie prin
intermediul unui substrat de nisip. În cazuri speciale (pavaje decorative, pavaje în
rigole pavaje în staţii de autobuze, etc) pavajele se pot aşeza pe un substrat de
mortar marca M100.

2. CONDITII TEHNICE

2.1. Elemente geometrice
Înălţimea pietrelor naturale inclusiv grosimea stratului de nisip sau mortar de

ciment trebuie să corespundă tabelului 1 din SR 6978-95. adică:
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Felul pavajului Inălţimea pietrelor Grosimea stratului de nisip
[cm] [cm]

Pavele normale 12…14 3…5
Pavele abnorme 11...13 2…5
Calupuri 8...1O 2...3

Pavelele din beton sunt de diferite forme şi dimensiuni funcţie de furnizor.
Pentru folosirea acestor tipuri de pavele furnizorul trebuie să posede agrementare
de la Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajarea Teritoriului (MLPAT).

Pavele din beton prin forma lor sunt de două tipuri:
' pavele autoblocante;
. pavele care nu sunt autoblocante.

Grosimile minime sunt:
' 8 cm pentru pavele ca îmbrăcăminţi carosabile;
- 6 cm pentru pavele ca îmbrăcăminţi pentru trotuare (accidental

carosabile).

Pavelele din beton care nu sunt autoblocante se pot folosi doar pentru
trotuare şi curţi unde nu circulă vehicule grele.

In profil transversal bombamentul se realizează conform SR 6978-95, iar în
profil longitudinal conform STAS 863-85.

Pantele transversale sunt:
' pentru pavaje din pavele normale şi abnorme: 3%;
' pentru pavaje din calupuri şi din beton: 2,5%;
o în pieţe, platforme şi locuri de parcare: 1…2,5%.

2.2. Denivelări şi abateri de la cotele prescrise în proiect
Se admit denivelări în lungul drumului şi la pante transversale după cum

urmează:

Felul îmbrăcăminţii Denivelări maxime în Abateri limită la pantele
lungul drumului sub transversale
dreptar de 3 m [mm/m]

[mm]
Pavaj din pavele normale 12
Pavaj din pavele abnorme 15 4
Pavaj din calupuri 10
Pavaj din beton 8

2.3. Încadrarea pavajelor de piatră se face cu borduri de piatră naturală (SR 667-
01) sau cu două rânduri de pavele aşezate pe fundaţii de beton conform detaliilor
din SR 6978-95. Pe sectoarele de străzi cu trotuare, încadrarea va fi constituită din
bordurile trotuarelor. Bordurile se aşează pe o fundatie de beton şi se rostuiesc cu
mortarAde ciment.

Intre pavaj de orice fel şi borduri se intercalează 1-2 şiruri de pavele aşezate
în lung cu 1-2 cm mai jos decât pavajul. formând rigolă de scurgere a apelor.
Această rigolă se execută pe fundatie de beton şi rosturile se umplu obligatoriu cu

Cap.5 pag.2/5



mortar de ciment sau cu mastic bituminos. Trotuarele se execută la nivelul
bordurilor spre n'golă.

2.4. Aşezarea pavelelor
Aşezarea pavelelor fasonate se face funcţie de tipul lor conform SR 6978-95.

Aşezarea pavelelor din beton se face conform schitelor din proiecte cu rosturile
tesute care depind de forma specifică a pavelelorautoblocante sau nu.

2.5. Materiale
Materialele folosite la pavaje trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate

prescrise in standardele respective sau să posede certificatul de calitate al
furnizorului în conformitate cu agrementarea MLPAT pentru cele din beton

Astfel:
— Piatră naturală pentru drumuri: SR 667-01;
— Agregate naturale neprelucrate pentru drumuri STAS 662-89;
— Filer de calcar STAS 539-79;
— Ciment Portland cu adaos de zgură SR 1500-96;
— Bitum pentru drumuri SR 754-99;
— Borduri din beton pentru trotuare STAS 1139-87;
— Masticuri bituminoase STAS 183-72.

3. PRESCRIPTII GENERALE DE EXECUTIE

3.1. Pavajele nu se vor executa pe fundaţii îngheţate

3.2. Fundaţia pavajelor se verifică înainte de aşezarea pavelelor conform STAS
6400-84. Pe fundaţiile din beton pavajele se execută numai după ce betonul atinge
cel puţin 80% din rezistenta sa la 28 zile conform STAS 1275-88.

3.3. Aşezarea pavajelor pe nisip
După executarea încadrărilor şi verificarea fundaţiei, se aşează un strat de

nisip care se nivelează şi se pilonează, apoi se aşterne un al doilea strat de nisip
aiânat, în care se aşează pavelele sortate, fixându-le prin batere cu ciocanul.

Aşezarea pavelelor normale şi abnorme se face cu cel puţin 3 cm mai sus
decât cota finală a pavajului şi cu 1.5 cm mai sus în cazul pavajului de calupuri şi a
celor de beton.

După aşezarea pavelelor sau calupurilor se face prima batere cu maiul la
uscat, bătându—se bucată cu bucată, verificându-se suprafaţa cu dreptarul şi
şablonul şi corectându—se eventualele denivelări. Pentru calupurile din beton se
foloseşte placa vibratoare.

Se împrăştie apoi nisip pe toată suprafata pavajului, se stropeşte abundent
cu apă şi se treacă cu peria, împingându-se nisipul în rosturi până la umplerea lor.

După această operaţie se execută a doua batere cu maiul şi se cilindrează
cu un cilindru compresor de 6…8 tone, după ce s-a aşternut un strat de nisip 1…1,5
cm grosime.

Neregularităţile rămase după această operaţie, se suprimă prin scoaterea
pavelelor şi revizuirea grosimii stratului de nisip, adăugăndu-se sau scoţându—se
material.

Baterea se face cu un mai mecanic sau cu unui manual de circa 30 kg, la
pavele normale şi abnorme, si cu unul de 25 kg pentru calupuri. Pentru calupurile
din beton se foloseşte obligatoriu placa vibratoare,
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3.4. Aşezarea pe mortar de ciment
Pavelele şi calupurile aşezate pe mortar de ciment marca M100 se împlăntă

cu mâna înainte de începerea prizei mortarului, bătându—se cu ciocanul la cota
prescrisă.

3.5. Umplerea rosturilor
3.5.1. Umplerea cu nisip a rosturilor pavajului se execută cu nisip argilos care este
periat şi udat.

3.5.2. Umplerea cu amestecuri bituminoase
Se poate face cu:
— mastic cu bitum (preparat conform SR 183/1-95; SR 183/2-98);
— mortar cu suspensie de bitum filerizat;
— mortar cu emulsie cationică.
Dozajele mortarelor de suspensie din bitum sau cu emulsie cationică se

stabilesc prin încercări intr-un laborator de specialitate.
Operatia de umplere se poate face:
— prin introducereamasticului sau mortarului în rosturi.

După ce s-au golit resturile pe adâncimea indicată în proiect, s-au
curăţat cu apă şi s-au zvântat, se amorsează şi se toarnă masticul sau
mortarul, pe jumătate din adâncimea lor, apoi se completează şi cealaltă
jumătate.

Amorsarea se face fie cu bitum tăiat (0,5kg/m2), fie cu suspensie de
bitum filerizat (1 kg/mz) sau cu emulsie cationică (0,5kg/m2).

Masticul cu bitum se toarnă atunci când acesta are temperatura de
160„,180°C.

— prin răspândirea masticului sau mcrtarului, (cu suspensie de bitum sau
emulsie cationică) pe toată suprafaţa pavajului.

Înainte de această operaţie, se curăţă rosturile şi se amorsează în condiţiile
arătate mai sus.

Operatia de răspândire a mortarului cu suspensie de bitum sau emulsie
cationică se face conform prevederilor actelor normative în vigoare.

După terminarea operaţiei de rcstuire (după răcirea masticului sau după
ruperea suspensiei din bitum sau emulsiei cationice) se presară pe toată suprafaţa
pavajului un strat de nisip grăunţos curat, în grosime de 5 mm.

3.5.3. Umplerea cu mortar de ciment
Resturile se vor curăţă în prealabil, ca şi rosturile umplute cu mastic.
Mortarul folosit pentru umplere este de marca M 100.
Drumul poate fi dat în circulaţie numai după cel puţin 14 zile de la data

terminării rostuirii; în acest timp suprafaţa pavajului se va uda cu apă.
Pavajele din calupuri de beton nu se rostuiesc cu excepţia rigolelor de lângă

borduri,

4. VERIFICAREALUCRARILOR ÎN TIMPUL EXECUTIE!
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4.1. Materialele vor fi verificate pentru a corespunde condiţiilor tehnice de calitate
prevăzute în standardele respective.

Verificările şi determinările care nu pot fi executate pe şantier vor fi executate
de un laborator de specialitate, pe probe luate conform prescripţiilor din standardele
respective.

4.2. Controlul executării lucrărilor trebuie făcut în permanenţă de organul de control
tehnic,

4.2.1. Înainte de executarea pavajelor, se va verifica dacă fundaţia îndeplineşte
condiţiile prevăzute la pct. 3.2 din prezentul standard.

4.2.2. Se vor verifica profilurile transversale şi longitudinale, denivelările, abaterile,
mărimea rosturilor, încadrarea pavajelor conform prescriptiilor din prezentul
standard.

4.2.3. În profilul longitudinal, verificarea se face cu un dreptar de 3 m lungime,
aşezat pe axa drumului sau străzii şi pe primul rând de pavele de lângă bordurile de
încadrare sau de lângă rigolă.

4.2.4. În profil transversal, verificarea se face cu un şablon având profilul drumului
sau străzii. Verificarea se face din 25 în 25 m.

4.2.5. Pentru măsurarea denivelărilor, se va folosi o pană gradată avănd lungimea
de 30 cm, lăţimea de max. 3 cm şi grosimea la capete de 1.5 cm şi 9 cm.

Pana are înclinarea de 1/4.

4.2.6. Verificarea cotelor în lung se face cu ajutorul unui aparat de nivel.

4.2.7. Rezultatele verificărilor vor fi trecute în evidenţele de şantier (cartea
construcţiei, carnet de măsurători, registru de laborator etc.) care alcătuiesc
documente de control.

5. RECEPTIA LUCRARILOR

5.1. Recepţia preliminară a lucrărilor de pavaje se face în condiţiile respectării
prevederilor legale în vigoare, a prevederilor din prezentul standard şi a datelor din
proiectul lucrării.

Pavajele se recepţionează atunci când toate lucrările prevăzute în
documentaţie sunt complet terminate.

5.2. Recepţia finală va avea loc după o perioadă de doi ani de la data recepţiei
preliminare şi se va evalua în conformitate cu dispoziţiile legale.
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